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(a) 
 D:\Работа\Диссертация\ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ\Кандидатская диссертация Тани\ИК-спектры КП\50% КП ПАНи доп.H2SO4 бентонит таблетка KBr_1.0          Sample description          Instrument type and / or accessory14.04.2022
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(b) 

 

(c) 

 D:\Работа\Диссертация\ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ\Кандидатская диссертация Тани\ИК-спектры КП\50% КП ПАНи доп.H2SO4  каолин таблетка KBr_3.0          Sample description          Instrument type and / or accessory14.04.2022
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 D:\Работа\Диссертация\ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ\Кандидатская диссертация Тани\ИК-спектры КП\50% КП ПАНи доп.H2SO4 слюда таблетка KBr_1.0          Sample description          Instrument type and / or accessory14.04.2022
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(d) 

 

(e) 

Figure S1. FTIR spectrum of different core/shell pigments and PANi (a) bentonite-based core/shell pigment; (b) 

kaolin-based core/shell pigment; (c) muscovite -based core/shell pigment; (d) talc-based core/shell pigment; (e) PANi 

doped with sulfuric acid. 

 

 D:\Работа\Диссертация\ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ\Кандидатская диссертация Тани\ИК-спектры КП\50% КП ПАНи доп.HCL тальк таблетка KBr_1.0          Sample description          Instrument type and / or accessory14.04.2022
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 D:\Работа\Диссертация\ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ\Кандидатская диссертация Тани\ИК-спектры КП\ПАНи доп.H2SO4 таблетка KBr.0          Sample description          Instrument type and / or accessory14.04.2022
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